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 ص:الملخ

 المعدنياة مادة مزيلة للحساسية السنية على ثبات التيجاانتطبيق تقييم تأثير  :الهدف من البحث
   الملصقة بالإسمت الزجاجي الشاردي التقليدي.

ــق: اا، ح  سااليمة ةعلوياا ةضاااح  12تألفاات عينااة البحااث ماان  المــواد والطرا: رت أساانان العينااة ض 
ْ  6بدرجاااة تقاااار  و  ملااام  اااوق الملتقاااى الميناااائي الم طاااي2.0عرضاااو بخاااط إنيااااك شااابو  تااا  
 وز عت أسانان العيناة عشاوائيلا لمجماوعتين متسااويتين: المجموعاة أ ،ملم4وطول جدران محورية 

ااا (،ياااا الماااادةيلعطباااق ) لااام ت ، والمجموعاااة الشااااىدة  (systempماااادة عيلياااا طبقااات ) ت ب  ص 
التيجاااان المعدنياااة بخليطاااة ني ااال  اااروم مااا  صااان  حلقاااة علاااى ساااط  التااااج، ثااام ألصاااقت جميااا  

لشاد باساتخدام جيااز ابختباارات المي اني ياة اختباار اوبعادىا أ جاري  CAVEXالعينات بإسمنت 
 ستيودنت لمقارنة نتائج المجموعتين.-استخدم اختبار تو ، العام

بعاااد  الأولاااىمجموعاااة ل( ل415.74)باااالنيوتن بلغااات المتوساااطات الحساااابية لقاااو  الشاااد النتـــا: :
بينت نتاائج الدراساة الإحصاائية (، 433.74)بينما المجموعة الشاىدة ،systemp  مادة تطبيق
عادم وجاود  ااروق جوىرياة باين المجماوعتين عناد مساتو  الثقااة ساتيودنت -ت إجاراك اختباار دعنا
95.%   

المزيلة للحساسية السنية ب يؤثر علاى ثباات التيجاان  Systempإن تطبيق مادة  الاستنتاجات:
 المعدنية الملصقة بالإسمنت الزجاجي االشاردي.

 

المزيلااااة للحساسااااية الساااانية،  Systemp اااارط الحساسااااية العاجيااااة، مااااادة  المفتاحيــــة:الكممــــات 
 الإسمنت الزجاجي الشاردي، الثبات.
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:Abstract 

Purpose: The aim was to evaluate the effect of dentin desensitizer on the 
retention of complete cast metal crowns cemented with glass ionomer 

cement.                                                                                       
  

Materials and methods: In this experimental study, 20 sound human 
maxillary premolars were prepared with (0.5mm) chamfer finish line above 
the cementoenamel junction, the axial height of all the specimens was 4 
mm with a 6° angle of convergence, the teeth were randomly assigned to 
two equals groups: group A (treated with Systemp desensitizer) and group 
B (no surface treatment). Full metal crowns were fabricated of Ni-Cr alloy 
and had a ring, all crowns were cemented with CAVEX cement and 
subjected to retention test by using a universal testing machine. 
Independent T-student test used to compare the mean values between 
groups.          
Results: Following application of dentin desensitizer Systemp, mean tensile 
bond strength was (415.74 N) and for control group ) 433.74 N . ( T-student 
test showed that there was no significant difference between the two 
groups.   

Conclusions: The use of Systemp desensitizer has no effect on metal 
crowns retention cemented by glass ionomer cement.                             

             

 

Key words: Dentin Hypersensitivity, Systemp Desensitizer, Glass Ionomer 
Cement, Retention.   
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 :Introductionالمقدمة  -1
ملم مان النساج الساني ة  1.5 -1.2إزالة ما يقار   التقليدية التحضير للتعويضات الثابتةيتطل  

حيااث   ااد ر عااادد  ،[1]مناساابةلضاامان الحصااول علااى تعاااويا بحجاام مناساا  وع  ااة إطبا ياااة 
مليااون  ني ااة عاجي ااة  2-1الم شااو ة خاا ل تحضااير ساان خلفااي للتتااويج  بحاادود الأ نيااة العاجي ااة 

رة إلى خطر حدوث الحساسي ة بسب  العادد ال بيار مان الأ نياة  وبالتالي تتعرا الأسنان المحض 
لاا ا يم اان تطبيااق مااادة مزيلااة للحساسااي ة  السااني ة علااى ، [2]العاجي ااة الم شااو ة خاا ل التحضااير

سااط  العاااج الم شااو  بعااد التحضااير و باال الإلصاااق النيااائي لتقلياال خطاار حساسااي ة الأساانان 
 مااا أن اختيااار نااوع إساامنت الإلصاااق الاادائم للتعااويا الثاباات أماار  مياام لمااا لااو ماان ، [3]الحي ااة

 .[4]ور  ي التح م  ي الحساسي ة التالية للإلصاق ونجاح التعويا النيائيد

بأنياا عباارة عان ألام سان ي حااد و صاير المادة، ينشاأ مان اساتجابة العااج  ةة السني    الحساسي  عر  ت  
 أو osmotic التناضاحية أو  tactileالل مساية أو  thermalالم شاو  للمحر ضاات الحرارياة

، والا ي ب يم ان أن ي عاز  لأي مارا سان ي evaporation بلمياةال وأ  chemicalال يميائياة
 .[7] [6] [5]آخر

، [9]ب يحدث الألم بش ل عفوي ويازول بإزالاة المحار ا ،[8]فاجئ حاد و صيرألم م  : أعراضيا
يعتماااد ألااام الحساساااي ة علاااى  تاااارة بقااااك المحااار ا المساااب   لجلاااام وعلاااى عااادد القنياااات العاجي ااااة 

 .[10]الألم الناتج عن الحساسي ة العاجي ة ة،   لما زاد عددىا  لما زادت شد  والم شو ةالعريضة 

تعتبااار البااارودة ىاااي المحااار ا الأ ثااار شااايوعلا تتساااب  العدياااد مااان المحف ااازات بإثاااارة الألااام، ل ااان 
تلفااات نسااا، و [11]للحساساااي ة الساااني ة بة حااادوث الحساساااي ة التالياااة للإلصااااق بشااا ل  بيااار  اااي اخ 

  [3] [5]%، وأسبابيا:34% إلى أ ثر من 3الدراسات السريرية حيث تراوحت بين 

التجفياا   - التلاوث والتسار  الجرثاومي - التعاويا المؤ ات رياار المناسا  -التحضاير الجاائر
تطبيقاو عناد حاوا  انحا ل إسامنت الإلصااق بعاد  - إزالة طبقاة اللطاخاة - الزائد  بل الإلصاق

واعتباار الإساامنت الزجاااجي الشاااردي سااببلا للحساسااي ة التاليااة لإلصاااق الأساانان الحي ااة ، التعااويا
 .[11]نسبيلا PHبسب   تصلبو الأولي منخفا 
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التااي تاام  Fluid Movement/Hydrodynamic Theoryالنظريااة الحر ي ااة المائي ااة  تعتباار
، النظري ااااة الأ ثاااار  بااااوبل لتفسااااير الحساسااااي ة، 1664عااااام  Brännströmتوضاااايحيا ماااان   باااال 

أو  القنيااات العاجي ااة الم شااو ة والعريضااة تحتااوي سااائل يتغياار عنااد  تعرضااو للحاارارة أو الباارودة 
الحساي ة القريباة مان اللا   مس مما يؤدي لتغير ضغطو داخال الأ نياة مساببلا إثاارة المساتقب تالل  

 .[11]السني وبالتالي الشعور بالألم

Glutaraldehyde- مااواد إزالااة الحساسااي ة المحتويااة علااى الغلااوتر ألدىيااد بشاا ل أساسااي تقااوم

based agents [14]ات العاجي ااة، أي إراا ق  يميااائي لج نيااةبترسااي  البااروتين داخاال القني اا ،
 ماااااا يساااااتخدم الغلاااااوتر ألدىياااااد  اااااي العدياااااد مااااان التطبيقاااااات الساااااريري ة  مثبااااات أنساااااجة وماااااادة 

، يبدي الغلاوتر ألدىياد تاأثير واضا  مضااد للجاراثيم بحياث يمنا  النماو الجرثاومي أو [10]معق مة
تعويا، ل ا يعتقد أن الماواد المزيلاة للحساساي ة الحاوياة علاى  -رزوىا خ ل السط  البيني سن

تساار  عنااد الحااوا  العنقيااة الغلااوتر ألدىيااد تساااعد  ااي إنقاااا حساسااي ة الاادعامات المرتبطااة بال
 .[1]للتعويا من خ ل تأثيره الفع ال  ي من  التلوث الجرثومي

 :Previous Studiesالدراسات السابقة 
  اااي دراساااة Jonhson  علاااى أرحااااك مقلوعاااة جراحيلاااا، حياااث  1998و عاااام ئاااوزم

 بعاااااد تحضاااااير الأسااااانان بساااااتقبال التيجاااااان ال املاااااة Glumaطبقاااااوا عليياااااا ماااااادة 
وىااااااي إساااااامنت  وساااااافات  مختلفااااااة إساااااامنتات إلصاااااااق ةالعينااااااات بث ثاااااا وأ لصااااااقت

اااااااق( ، )إساااااامنت تثبياااااات(الزنك الإساااااامنت الزجاااااااجي الشاردي)إساااااامنت تثبياااااات لص 
ااااق(،  تباااين أن  والإسااامنت الزجااااجي الشااااردي المعااادل بالراتنج)إسااامنت تثبيااات لص 

 .[16]لم تؤثر على ثبات التيجان  ي المجموعات الث ث Glumaمادة 
 أجرياات دراسااة ماان   باال الباحااث  2000و ااي عااامYim  ة و لقااوة ارتباااط أربعاائااوزم

ااااق: ، ZPC وسااافات الزناااكإسااامنت تثبااات: ة )مختلفااا إسااامنتات إسااامنت تثبيااات لص 
إساامنت ، RMGICزجاااجي شاااردي معاادل بااالراتنجو GIC يااديلزجاااجي شاااردي تق

ي ومااااااااد  تااااااااأثير مااااااااواد إزالااااااااة ( بالعاااااااااج الساااااااانRCإساااااااامنت راتنجاااااااايإلصاااااااااق: 
 حظااوا ضااع   لااى ارتباااطيم بالعاااج، عBond 2)- (Gluma, Allةالحساسااي

ول نياا لام  Glumaبعاد تطبياق ماادة  ZPCوGIC و  RCمان إسامنت ارتبااط  ال  
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ااا مااادة  RMGICتااؤثر علااى ارتباااط إساامنت   لقااد زادت  All-Bond 2بالعاااج، أم 
سمنت   ZPCول نيا أثارت علاى إسامنت  RMGICمن ارتباط الإسمنت الراتنجي وا 

 .GIC[17] ن ليا تأثير على ارتباط إسمنت يبش ل سلبي، ولم 
  مجموعاات وط باق  لخماس العيناة رحاى،   سامت 50علاى  2007عام وأ جري بحث

أناااواع مااان مااازي ت الحساساااي ة ثااام أ لصاااقت التيجاااان بالإسااامنت الزجااااجي  4عليياااا 
 الشااااردي التقليااادي،  ل اااوحظ نقصاااان ارتبااااط الإسااامنت مااا  العااااج  اااي المجموعاااات
ن نقصان الثبات بالش ل التاالي تبعلاا للماادة  الأربعة مقارنة بالمجموعة الشاىدة، ود وِّ

، %20،  لوراياااااااااااااااااااااااادGluma38%، %44ة)أو ساااااااااااااااااااااااابتالمزيلاااااااااااااااااااااااة للحساسي  
 .[18](%15ليزر

  عادة أنااواع  ا علويلاا لمعر اة تاأثير ل ضااح 240جريات دراساة علاىأ   2019عاام و اي
 ,Systemp,  Gluma, GCTooth Mousse) وىاي: مان مازي ت الحساساية

Pro-Arginine, Novamin, Flouride)    على مقاومة  و  الشد لث ثاة أناواع
مااان الإسااامنتات وىاااي الإسااامنت الزجااااجي الشااااردي التقليااادي، الإسااامنت الزجااااجي 

أعطات  Systempالشاردي المعادل باالراتنج والإسامنت الراتنجاي،  وجادوا أن ماادة 
 Pro-Arginineأ باار  اايم لمقاومااة  ااو  الشااد ماا  الإساامنتات الث ثااة بع ااس مااادة 

 .[19]ل م  الإسمنتات الث ثة ات القيم الأ 

 :Aim of the Study الهدف من البحث -2
بعاد التحضاير و بال الإلصااق النياائي للتعاويا الثابات   ةة الساني  تطبيق مادة مزيلة للحساسي  إن 
سامنت علاى  اوة ارتبااط الإ ياتطبيق لأ نية العاجية وبالتالي  د يؤثرلتغيرات بنيوية  ي ا ؤديي  د
للحساسااي ة  الم زيلااة  Systempمااادة دراسااة تااأثير تطبيااق ا ييااد  ىاا ا البحااث للاا العاااج ماا 

د دراسااة نمااط الفشاال الحاصاال بعااو  العاااجماا  ي ردالزجاااجي الشاااالإساامنت  السااني ة علااى ارتباااط
  ي. إجراك اختبار الشد المي اني 
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 :Materials & methodsالمواد والطرا:ق  -3

 عينة البحث:-3-1
،  ات حجاوم متقارباة  ضاح لا علويلا مقلوعة حديثلا لأسبا   تقويمية 12تألفت عينة الدراسة من 

فظاااات  ااااي محلااااول  باسااااتخدام أدوات التجرياااا  اللثويااااةتنظيفيااااا تاااام ساااالت الأساااانان جياااادلا و ر   وح 
% لماادة أساابوع ثاام  ااي الماااك المقطاار ماا  تبااديل مااادة الحفااظ بشاا ل 2.0تر يااز   Tال لااورامين

 .[12]دائم

فاارت أثاا م عرضااية علااى سااطوح الجاا ور باسااتخدام ساانبلة توربينيااة بيااد  خلااق رااؤورات ح  ثاام 
 .أثناك إجراك اختبار الشد المي اني ي ريلية تة تمن  خروج السن من القاعدة الإمثب

 

 صنع القواعد الإكريمية:-3-2
ملااام(  قالااا  لصااان  ىااا ه 11ملااام و طااار 11 ارتفاع)بيدوياااة الصااان  ساااطوانة معدنياااةأاساااتخدمت 

بالفاازلين لسايولة  يااالقواعد الإ ريلية والحصول على مقاس موحد لجمي  القواعد، تام عازل باطن
 إخراج القاعدة الإ ريلية منيا.

لي للسااان الطاااو  بشااا ل عماااودي علااى المحاااور ااي الميااازا  المر ااازي لجساانان و تاام تثبيااات سااانبلة 
(، 1ل عمليااة تثبياات الساان علااى القاارا الفاصل)الشاا ليلتسااي خدام شاام  الصاا  الأحماارتباساا

و ضاا  الساان بشاا ل عمااودي علااى القاارا حياااث مس اات الحدبااة الدىليزيااة سااط  القاارا بينماااا 
وللتأ اااد مااان محاااور السااان تااام اساااتخدام المساااطرة  لااام تقريبلاااا(م1)بمقدارالحدباااة الحن ياااة ب تمساااو

صال علاى جيااز بات القارا الفاثام ث  بحيث توازي المحور الطولي للسن مان الناحياة الدىليزياة، 
اا وللتأ اد مان  ((Emmevi, Italy التخطايط ام اساتخد م  تاأن ساط  القارا الفاصال مساتو  تمامل
 (.1ش لال)التسويةميزان 
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 (1الش ل)                                (                 1)الش ل                              

سطوانة المعدنياة حتاى الحا اة العلوياة العجينية ضمن الأوىي بالمرحلة المادة الإ ريلية  وضعت
حاماال -حاملااو اصاال ماا   اارا -ساانبلة-)ساانثاام تاام إناازال الساان ضاامن مجموعااة  ،لجسااطوانة

ناائي الم طاي للسان  اوق سطوانة المعدنياة بحياث ي اون الملتقاى المي ي الأ امعل جياز التخطيط(
، وبعاد التمااثر النياائي لل تلاة الإ ريلياة الإ ريل ملم، ثم ترك ليتصل  1 ريلية بمقدار الحا ة الإ

السااان الااا ي ساااطوانية تحاااوي أساااطوانة المعدنياااة لنحصااال علاااى  اعااادة إ ريلياااة تااام نزعياااا مااان الأ
( بالطريقاااة  اتيااا لياااتم 12)تاام إنااازال  ا ااة أسااانان العينااةى ااا ا لمرحلاااة التحضااير و  اأصااب  جاااىزل 

 (.4()الش ل1)الش لسن بقواعد إ ريلية(12)صول علىالح

                                
 (4)الش ل           (                                         1)الش ل                              

 توزيع العينة:-3-3
عااد الاادىليزي الحن ااي ل اال أساانان العينااة باسااتخدام مقياااس الثخانااة الإل ترونااي أوبل تاام  ياااس الب  

حيااث تاام أخاا  ثاا ث  ااراكات لياا ا البعااد واعتماااد متوسااط ىاا ه القااراكات الااث ث، حيااث وجااد أن 
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WAY -(ONE الإحصاائي التحليال أظيار ماا  ،ملام(58.2+0.24)متوساط حجاوم الأسانان
ANOVA)   باين إحصاائية دبلاة  ي  اارق وجاود عادم الأسانان ىا ه  ياساات علاى المجار 
 ( Bو A)مجماوعتين ضاعت الأسانان  اي ، ثم و  12-1 من ا مت الأسنان عشوائيل ر  ثم  حجوميا،

 أسنان. 12بحيث تحتوي  ل مجموعة على 

 تحضير الأسنان لاستقبال التيجان المعدنية:-3-4
( بعااد تعديلااو  ااي Emmevi, Italy) ر  باات  بضااة تااوربين معوجااة علااى جياااز التخطاايط :أوبل 

وتاام التأ ااد ماان  لااك  علااى القاعاادة المخصااا ليااا بحيااث ي ااون محااور الساانبلة عمااودي الم ااان
باساااتخدام سااانبلة دوببياااة الشااا ل واساااتخدم ميااازان التساااوية للتأ اااد مااان وضااا   بضاااة التحضاااير 

 .(6)الش ل(0ش لال)و اعدة الجياز

                          

 (6(                                              )الش ل0)الش ل                               

وماان ثاام أ زيلاات التحاادبات والمحاايط  رصاااا تاام تحديااد م ااان عنااق الساان باسااتخدام  لاام: ثانيااال 
 (.1)الش لالرأس دون تحضير خط الإنياكدورة الأعظمي للسن باستخدام سنبلة مخروطية م
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 (1)الش ل

، حياث ملام(2.0)استخدام سنبلة تحديد العمقب تحضير الجدران المحوريةتم تحديد سما ة ا: ثالثل 
يااااتم التحضااااير بدايااااة ماااان الناحيااااة الأنسااااية أو الوحشااااية أعلااااى الملتقااااى المينااااائي الم طااااي   

وخااط الإنياااك  الجاادران المحوريااة ح ضاارت الاارأستخدام ساانبلة مخروطيااة ماادورة ، ثاام باسااملاام2.0
  (.6()الش ل1الش ل)ملم2.0عرضو و  شبو ال ت 

                            
 (6)الش ل                                      (       1)الش ل                                   

تم ابساااااتعانة درجاااااات( 6)تعطاااااي درجاااااة التقاااااار  المطلوباااااة التحضاااااير سااااانبلةوللتأ اااااد مااااان أن 
 بالمعادلة التالية:

Atan=(d2-d1)/2L                                    
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تااام  يااااس أبعااااد السااانبلة (، d2الأ بااار ، القطااارd1الأصاااغر للسااانبلة  ، القطااارLطاااول السااانبلة )
 ى الش ل التالي:جلت الأر ام و انت النتيجة علبمقياس الثخانة الإل تروني وس  

d1=1.1mm, d2=2mm, L=9mm    أي أن  2.9،  النتيجااة أن مياال  اال جاادار لللساانبلة
               (.10ش لال) 6درجة التقار  = 

اادد ارتفاااع رابعلااا:  ف ااا السااط  الطاااحن حتااى الع مااة ثاام  ،لبيااة و لاام ملاام بواسااطة مسااطرة4ح  خ 
ر  ،(11)الش لسنبلة معينية الش ل المحددة باستخدام ملام مان  روة 4أي أن طول السن المحض 

   م تم إنياك التحضير بسنبلة إنياك.ملم ث2.0الحدبتين والميزا  المر زي أخفا منيما بمقدار

                                           
 (11)الش ل                                           ( 12)الش ل                          

 

 
 ش ل التحضير النيائي (11)الش ل

 



دراسة مخبرية لقوة ثبات التيجان المعدنية الملصقة بالإسمنت الزجاجي الشاردي بعد تهيئة العاج بمادة 
 مزيلة للحساسية السنية

11 
 

اصن  تم خامسلا:  ماادة طابعاة  باساتخدامرة طواب  إ ريلية خاصة من أجال نساا الأسانان المحض 
و لاااك بتقنياااة المرحلاااة  MD-flex, META KOREA))ا ةبالإضااا  ات تفاعااالسااايلي ونية 

 (.13الواحدة)الش ل

 
 (11)الش ل

 المعدنية:مراحل العمل المخبري لصنع التيجان -3-5
ا    Dieمان الماادة العازلاة طبقتاين وضا  ثامالمحس ان، الناتجاة باالجبس الحجاري بت الطبعاات ص 

Spacer(Renfert, Germany)مااا   باساااتخدام  رشاااة خاصااة علااى  ا اااة سااطوح التحضااير
( Protechno, Spain)التغطاايسماار  اال ساان بشاام  ثاام ر   ملاام عاان خااط الإنياااك1اببتعاااد 

لحاااوا  اضاااي  شااام  أ  ملااام مااان الشااام  ثااام 2.0زيااال عناااد الحاااوا  أ  لتشااا يل أول طبقاااة شااامعية و 
(Renfert, Germany) ثام أ ضاي  ا لتشوه المثال الشامعي عان الدعاماةى ه المنطقة منعل  ي ،

 باساتخدام الثخاناات ضابطما   (على  امل القبعاة الشامعيةProtechno, Spain) شم  الص
حلقاة مفرراة  ملام(، ثام ش ا لت2.0)العيناات  جميا  اي ةواحاد ت اون بحياثيادوي  ثخاناة اسقيام

 (.14الش ل)بعدعلى السط  الطاحن و لك لإجراك اختبار الشد  يما 

 
 (14)الش ل
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و  ساتام النماا ج ضامن البوتقاة، ثام  ضاعتو  أوتاد الصا  علاى النماا ج الشامعية ومان ثام  بتتث  
 اي  ارن  وص يرت ADENTA-Vest CB, Germany))النما ج الشمعية بالمسحوق ال اسي

اا بعااد  لاااكالإحماااك و  وبعاااد ، Kera NH, Germany))بت بخليطاااة معدنيااة ني اال  ااارومص 
باسااتخدام المرملااة و لااك بتعااريا السااط  الااداخلي  تاام ترميليااا التيجااان المعدنيااة الحصااول علااى
   (.10الش ل)مي رونلا 102حبيبات أ سيد الألمنيوم بحجم لللتاج المعدني 

 
 (10)الش ل

 المزيمة لمحساسية: تطبيق المادة-3-6
ة تااااام رسااااال الأسااااانان بالمااااااك وتجفيفياااااا ب رياااااة  طنياااااة، ثااااام ط بقااااات الماااااادة المزيلاااااة للحساساااااي  

 الغلاوتر ألدىياد %5 مان ر ا تت)Systemp  (ivoclar vivadent, Liechtenstein)ةالساني  
علااى نصا  أساانان  (polyethylene glycol dimethacrylate %35 بالإضاا ة إلاى

، حيااااث ط بقاااات المااااادة حساااا  تعليمااااات الشاااار ة التيجااااان إلصاااااق باااال  (A ةالعينااااة )المجموعاااا
ففاات بتيااار ىااواك لطياا   10المصاانعة لماادة  ماا  تجناا  التجفياا  ثااوان  باسااتخدام الفرشاااة ثاام ج 

 (.16د)الش لالزائ

 
 (16)الش ل                                                       
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 عممية الإلصاق:-3-7
 .BوA  لإلصاق المجموعتين ((Cavex, Germanyالإسمنت الزجاجي الشاردياستخدم 

ل تبعلاا لتعليماات بعد التأ اد مان تجفيا  ساط  السان ب رياة  طنياة، تام مازج المساحوق ما  الساائ
(، باستخدام ساباتيول ب ساتي ي علاى لاوح زجااج 17)الش لثا( 30زمن المزج )الشر ة المصنعة
ثااام وضااا  التااااج عااال السااان  ،(18)شااا لد(3)زمن العمااال نت علاااى بااااطن التااااجوط باااق الإسااام

 .رالمحض

                    
 (11(                                          )الش ل11)الش ل                         

فااس المقاادار ماان القااوة علااى  ا ااة ن  اا ( لتطبيااق1,0)يدويااة الصاان لصاااق لإتاام اسااتخدام ملزمااة ا
م ثا(، 16)الشا لد1-0 خا ل سامنتحيث ياتم التصال  النياائي ليا ا الإ د ائق، 1لمدة سنان الأ

 د. 10- 12ت باستخدام المسبر بعد سمنلإأزيلت بقايا ا

 
 (16)الش ل
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لمدة  Yamato, Japan))الحاضنةة  ي الماك المقطر ووضعت  ي العين مجموعات فظتح  
 (.12الش ل)المي اني يبل إجراك اختبار الشد   ْ  11حرارة ساعة بدرجة  14

 
 (12)لش ل

 

 اختبار الشد الميكانيكي:-3-8
 Tinius Olsen) ابختبااارات المي اني يااة العااام جااري اختبااار  ااو  الشااد بواسااطة جيااازأ  

H50KS, England)    د يقة.\ملم 2.0بسرعة 

وِّ  اال مفااردة ماان مفااردات بتاات ث   الشااد د الجاازك المتحاارك لجياااز العينااة ضاامن  اعاادة الجياااز وز 
حلقاااة المعدنياااة نااادخل ضااامن البقطعاااة معدنياااة أخااار  لتقااابا علاااى طر اااي السااالك المعااادني الم  

 (.11الش ل)التاج المفررة على 

حتاى ملام/د 2.0وبسارعة ز  للمحاور الطاولي للسان على  ل عيناة بشا ل ماواالشد  و  بقت ثم ط  
، تاام تسااجيل  يمااة القااوة بااالنيوتن (11الشاا ل)الفشاالتو اا  الجياااز  ااي اللحظااة التااي حاادث  ييااا 

 .خاصة  ي جداول ل ل مجموعة على حدة ود ونت جمي  القيم
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 (11)الش ل                        (              11)الش ل                                     

 دراسة نمط الفشل:-3-9
للتصني   ابالعين المجردة و لك و قل جراك اختبار الشد إبعد تم تقييم نمط الفشل الحاصل 

 [21، 16]التالي:

 .% من الإسمنت على السن10بقاك أ ثر من النمط الأول:          

 .(11لش لامن السن وباطن التعويا) بقاك الإسمنت على  ل  النمط الثاني:          

 (. 14)الش لباطن التعويا  ي% من الإسمنت 10بقاك أ ثر من النمط الثالث:          

 ان سار السن دون نزع التاج عنو.النمط الراب :          

                   
     ( 14(                                           )الش ل11)الش ل        
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 :والدراسة الإحصا:ية النتا: -4

 إحصاءات وصفية:-4-1
( يبين المتوسط الحسابي وابنحرا  المعياري والخطأ المعياري والحد الأدنى والحد الأعلى لمقدار 1جدول ر م )

 . و ة الشد  )بالنيوتن(  ي عينة البحث 

 المتغَر المذروس = مقذار قوّة الشذّ )بالىَوته(

مادة الإلصاق 

 المستخذمة
   Systempتطبيق مادة 

ك
ح

وا
ض

ال
د 

عذ
 

ط 
س

تو
لم

ا

ٌ
اب

س
ح

ال
ف  

را
ح

لاو
ا

ً
ار

عَ
لم

ا
 

أ 
ط

خ
ال

ً
ار

عَ
لم

ا
ي 

دو
لأ
 ا
حذ

ال
ي 

عل
لأ
 ا
حذ

ال
 

إسمنت 

زجاجي 

 GICشاردي 

المُسيلت  Systempإلصاق بعد تطبيق مادة 

 لحساسيت السه
10 415.74 139.92 44.25 231.1 643 

إلصاق دون تطبيق أيت مادة مسيلت 

 لحساسيت السه
10 433.74 177.73 56.20 205 650 

 المستقمة: لمعينات ستيودنت Tنتا:  اختبار -4-2

  ستيودنت-T(يبين نتائج اختبار2)جدول ر م

 المتغَر المذروس = مقذار قوّة الشذّ )بالىَوته(

مادة الإلصاق 

 المستخذمة

 tقَمة 
  المحسوبة

درجات 

 الحرٍة
الفرق بَه 

 المتوسطَه
الخطأ المعَارً 

 للفرق
قَمة مستوى 

 الذلالة
 دلالة الفروق

إسمنت زجاجي 

 GICشاردي 
 لا توجد فروق دالت 0.804 71.53 18.00- 18 0.252-

، أي أنااو عنااد 0.05دبلااة أ باار ب ثياار ماان القيمااة ي  حااظ  ااي الجاادول أعاا ه أن  يمااة مسااتو  ال
)بالنيوتن(  اي متوساط مقادار  او ة الشاد   لا توجد فـروق اات دلالـة إحصـا:ية %95مستو  الثقة 

 الشااىدةمجموعاة الالم زيلة لحساسية السن و  Systempبين مجموعة الإلصاق بعد تطبيق مادة 
 .دون تطبيق المادة
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 دراسة نمط الفشل الحاصل في عينة البحث:-4-3
% 80أن  Systempماادة  بعد تطبياقفشل الحاصل  ي عينة البحث مرا بة نمط ال لوحظ عند

دون تطبياااق ماااادة  ، أماااا  اااي المجموعاااة الشااااىدةمااان العيناااة  اااان الفشااال  يياااا مااان الااانمط الأول
Systemp  مااان الااانمط  نسااابة الفشااال %30الااانمط الأول و الفشااال مااان % نسااابة40لاااوحظ أن

 .انيالث

 نتا:  اختبار كاي مربع:-4-4
لفشل  (3)جدول ر م يبين نتائج اختبار  اي مرب  لدراسة دبلة الفروق  ي ت رارات نمط ا

زيلة لحساسية السن ومجموعة  Systempالحاصل بين مجموعة الإلصاق بعد تطبيق مادة  الم 
لمادة الالإلصاق دون تطبيق    .حساسيةليلة لمز ا

 Systempتطبيق مادة × المتغَران المذروسان = ومط الفشل الحاصل 

 مادة الإلصاق المستخذمة
عذد 

 الضواحك
قَمة كاً 

 مربع
درجات 

 الحرٍة
قَمة مستوى 

 الذلالة
 دلالة الفروق

 لا توجد فروق دالت GIC 20 4.333 3 0.228إسمنت زجاجي شاردي 

 

، أي أنااو عنااد 0.05دبلااة أ باار ب ثياار ماان القيمااة ي  حااظ  ااي الجاادول أعاا ه أن  يمااة مسااتو  ال
 اي ت ارارات نماط الفشال الحاصال باين  لا توجد فروق اات دلالة إحصا:ية% 95مستو  الثقة 

الم زيلااة لحساسااية الساان ومجموعااة الإلصاااق  Systempمجموعااة الإلصاااق بعااد تطبيااق مااادة 
 التقليااادي شاااارديالزجااااجي السااامنت الإالإلصااااق ب عنااادحساساااية لمزيلاااة لالماااادة الدون تطبياااق 

GIC. 
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 المناقشة:-5

 البحث: فكرةمناقشة -5-1
 اارط الحساسااي ة السااني ة الشا و  الأ ثاار ش اايوعلا المسااب بة لعادم راحااة المااريا،  يااي تحاادث  عتباري

ااا بسااب  الطبيعااة الحمضااية لإساامنت الإلصاااق، وللتغلاا  علااى ىاا ه  نتيجااة ان شااا  العاااج وأيضل
 .[21]المش لة ت طب ق مواد إزالة الحساسي ة على السطوح السني ة المحضرة

الررم ماان أن تطبيااق مااواد إزالااة الحساسااي ة السااني ة واساا  ابنتشااار، إب أن تأثيرىااا علااى ثبااات باا 
 قد يؤدي تطبيقيا إلاى نقصاان الثباات نتيجاة تأثيرىاا علاى ، [22]زال أمرلا مختلفلا عليوالتيجان ما

صق  .[23]خواا الإسمنت ال  

 ااوة ارتباااط الإساامنت الزجاااجي الشاااردي بعااد مقارنااة للاا ا أ جااري  ااي ىاا ا البحااث دراسااة مخبريااة 
 تطبيق مادة م زيلة للحساسي ة السني ة من النوع الم رس   للبروتين.

 طرا:ق البحث:مواد و مناقشة -5-2
 مواد البحث:-5-2-1

وىاااي مااان الناااوع الم رس اا  للباااروتين نظااارلا لقلاااة  Systempتاام اختياااار الماااادة المزيلاااة للحساسااية 
تأثيرىااا علااى ثبااات التيجااان عنااد الإلصاااق بإساامنتات مختلفااة واخاات    تناولااتالدراسااات التااي 

ل وناو ماادة ترميمياة شاائعة  اار الإسامنت الزجااجي الشااردي نظارل النتائج حول  عاليتيا، وتم اختي
وماان ناحيااة  [24]  بنيااة الساان وتحريااره الفلااوريتصاا  بالتصااا و ال يميااائي الجيااد مااو ابسااتخدام، 

ة التالياااة للإلصااااق بساااب  تصااالبو الأولاااي ا لحااادوث الحساساااي  ساااببل ىااا ا الإسااامنت أخااار  اعتبااار 
 .PH[25]منخفا 

 طريقة التحضير:-5-2-2

 عليااو  بضااة تااوربين معوجااةح ضاارت عينااة البحااث باسااتخدام جياااز التخطاايط بعااد تعديلااو لتثباات 
اار  لضاابط تحضااير  ا ااة أساانان العينااة وتاام تحضاايرىا بشاا ل مشااابو للوا اا  السااريري،  لقااد ح ض 

 [23] 6ملاام ودرجااة التقااار  4السااط  الطاااحن بساانبلة معينيااة الشاا ل وطااول الجاادران المحوريااة 
[26]. 

file:///C:/تعتبر
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 اختبار  و  الشد:-5-2-3

يعتبار ىا ا ابختبااار الأ ثار  فاااكة  لتقيايم ارتباااط الإسامنت ال صااق بالسان وتقياايم ماد  مقاومااة 
الإسمنتات ال صقة المرتبطة ما  ماواد مختلفاة، بالإضاا ة إلاى أناو يتمياز بسايولة الشد لمختل  

 .[27]إنجازه

 ISOالمحاددة  اي تصاني  لمعااييره الدراساة اساتنادلا إلاى اتام إنجااز اختباار  او  الشاد  اي ىا 
أشاير،  لقاد لاوحظ أن الأسانان المقلوعاة  6، حياث أ جاري ابختباار خا ل  تارة [20]11405ر م

يم ان تحقيقاو  اي الأسانان المقلوعاة والمحفوظاة  جيدة لقوة ابرتباط  وى ا ب احديثلا تعطي نتائجل 
 .[28]لمدة تجاوزت ستة أشير حيث أنيا  د تتعرا لتغيرات  ي بروتين السائل العاجي

 مناقشة نتا:  البحث:-5-3
د و وجااا عااادم% 95عناااد مساااتو  الثقاااة  ساااتيودنت للعيناااات المساااتقلة- Tنتاااائج اختباااار أظيااارت 

بين مجموعااة الإلصاااق بعااد  ااي متوسااط مقاادار  ااو ة الشااد )بالنيوتن( دبلااة إحصااائية ااروق  ات 
والمجموعااة الشاااىدة، أي أنيااا لاام تااؤثر علااى الم زيلااة لحساسااية الساان  Systempتطبيااق مااادة 

 ارتباط الإسمنت م  العاج السني.

 يمكن تفسير هاه النتيجة بما يمي:

المجيااار الإل تروناااي  وزمااا ؤه عناااد دراساااتيم لساااط  العااااج باساااتخدام Wolfart الباحاااث بحاااظ
بعااد تطبيااق مااادة محتويااة علااى الغلااوتر ألدىيااد أن سااط  العاااج لاام يختلاا   ثياارلا  SEM الماساا 
تفاعاال الغلااوتر ألدىيااد ماا  ألبااومين المصاال  ااي ل، وىاا ا يعااود [29]بالمجموعااة الشاااىدة مقارنااةل 

شاا ل الحااواجز ضاامن الأ نيااة دون تااأثيره تو  البروتينااات  يرسااالاا ي ينااتج عنااو تالسااائل العاااجي 
، لاا ا اعتباارت المااادة الحاويااة علااى الغلااوتر ألدىيااد رياار مااؤثرة [30]علااى سااط  العاااج الخااارجي

 .[29]على ارتباط الإسمنت الزجاجي الشاردي بالعاج

  ث نتيجااااة بحاااال موافقــــةا البحااااث جاااااكت نتااااائج ىاااا Johnson مااااادة  بااااأن [16]زم ئااااوو
Gluma 35 بالإضواة  للو  الغلوتر  للهيدوه %5)تتر ا  مان%  (HEMA رتبااط علاى ا تاؤثرلام

 .لعاجالإسمنت الزجاجي الشاردي م  ا
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 سوو  ادر لاا موافقــة أنيااا  ماااChandavarkar and Ram[31]  قااد بحااظ الباحثااان أن 
بعاد تطبياق الماادة المزيلاة للحساساية  GICمنت متوسط  يم  او  الشاد للتيجاان الملصاقة بإسا

 .مشابية لمتوسط  يم المجموعة الشاىدة  Glumaمن النوع المرس  للبروتين

 من:  ل   لدراسة  مخالفة جاكت نتائج ى ا البحث ل ن

 Sipahi حيااااث وجاااادوا نقصااااان  بياااار  ااااي ثبااااات التيجااااان التااااي ألصااااقت [18]ووزم ئاااا
 حساسااايةالبعاااد تطبياااق أربااا  أناااواع مااان مااازي ت  GICبالإسااامنت الزجااااجي الشااااردي 

   دة المزيلة بالنس  التالية:وس جل نقا الثبات تبعلا للما مقارنة بالمجموعة الشاىدة

(15% for LAS, 20% FLU, 38% GLU, 44% OXA)                     

  ىاا ا ابخاات   إلااى تطباايقيم دورات حراريااة علااى التيجااان  باال إجااراك سااب  و ااد يعااود
 .ة المستخدمةاختبار الشد وأيضا بسب  اخت   آلية تأثير مواد إزالة الحساسي  

 
 وYim ان الملصاقة بإسامنت حياث بحظااوا تناا ا ثباات التيجاا[17]وزم ئاوGIC  بعااد

 .المرسبة للبروتين  Glumaةتطبيق ماد
  وتاام  26تحضااير العينااات حيااث  اناات درجااة التقااار  ىاا ا بخاات   طريقااة  و ااد يعااز

بالإضا ة إلاى ابخات    اي طريقاة حفاظ العيناة  مستو   تحضير السط  الطاحن بش ل  
 .والسرعة التي أجري بيا اختبار الشد مقارنة بالدراسة الحالي ة

 
 و Himashilpa ماان مااادة حيااث وجاادوا أن  اا ل  [19]تزملائوو  Gluma مااادة و 

Systemp بالمجموعة الشاىدةتيجان مقارنة زادتا من ثبات ال.   
  ت و بال ) بال أخاد الطبعااماواد إزالاة الحساساية لث ثاة مراتو د يعز   لك إلى تطبيقيم

لماارة واحاادة  Systempبينمااا  ااي ىاا ه الدراسااة طبقاات مااادة الإلصاااق المؤ اات والنيائي(
 . قط  بل الإلصاق النيائي للتيجان
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 مناقشة نمط الفشل:-5-4

 :السنية المزيمة لمحساسيةالمادة مناقشة نمط الفشل بعد تطبيق -5-4-1
  دراساااةلإلاااى حاااد ماااا  موافقـــةجااااكت نتاااائج ىااا ا البحاااث Johnson حياااث  [16]وزم ئاااو

 %.56من النمط الأول بنسبة  Glumaعظم الفشل بعد تطبيق مادة بحظوا أن م
  ــةول نيااا  قااد وجاادوا أن رالبيااة نمااط الفشاال بعااد تطبيااق  [32]وزم ئااو Pilo دراسااةل مخالف

% نساابة الفشاال ماان الاانمط 20% و56المااادة المزيلااة للحساسااية ماان الاانمط الثالااث بنساابة 
 الأول، ويعز  ى ا بخت   نوع مادة إزالة الحساسية المستخدمة. 

 مناقشة نمط الفشل لممجموعة الشاهدة:-5-4-2
  ـــــةجااااااكت نتاااااائج ىااااا ا البحاااااث  اااااي أن رالبياااااة نماااااط  [32]وزم ئاااااو Pilo دراساااااةل موافق

 النمط الثاني.  ان  ييا الفشل من% 24%( من النمط الأول، و46)الفشل
  ـــــــةول نياااااااا ط حياااااااث وجااااااادوا أن أرلبياااااااة نمااااااا [33]وزم ئاااااااو Browning دراساااااااةل مخالف

ماان الاانمط الثالااث، و ااد يعااود سااب  ابخاات   إلااى اخاات   طريقااة تحضااير %(80الفشاال)
  مااا حضاار السااط  الطاااحن بشاا ل   26ملاام ودرجااة تقااار  3الأساانان  لقااد ح ضاارت بطااول 

 .مستو  
 

 الاستنتاجات:-6
ثباااات التيجاااان المعدنياااة الملصاااقة بالإسااامنت أن ضااامن حااادود ىااا ه الدراساااة نساااتنتج يم ااان أن 

 .السني ة المزيلة للحساسي ة Systempبعد تطبيق مادة  ب يتأثر الزجاجي الشاردي التقليدي

 

 التوصيات والمقترحات:-7

 التوصيات-7-1
 بال الإلصااق ة ة علاى الادعامات الحي االم زيلة للحساساي ة الساني    Systempنوصي بتطبيق مادة

 بالإسمنت الزجاجي الشاردي التقليدي.
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 المُقترحات:-7-2
علااى ة الم زيلااة للحساسااي ة السااني    Systempإجااراك دراسااة مخبريااة لمرا بااة تااأثير مااادة .1

 بعد إجياد العينات وتعريضيا لدورات حرارية.ثبات التيجان 
للحساسااي ة الساني ة وتأثيرىااا الم زيلاة  Systempتقيايم  عاليااة ماادة لإجاراك دراساة سااريرية  .2

 على الأداك السريري لأنواع مختلفة من إسمنتات الإلصاق.
 

  



دراسة مخبرية لقوة ثبات التيجان المعدنية الملصقة بالإسمنت الزجاجي الشاردي بعد تهيئة العاج بمادة 
 مزيلة للحساسية السنية

14 
 

 

 المراجع:-8
1.   Shillingburg, Herbert T, Hobo, Sumiya  W, Lowell D, Jacobi, 

 .Fundamentals of fixed prosthodontics -2012Richard, Brackett, SE, 
Quintessence Publishing Company, Vol. 194. P.224-232.               

     

2.  Usumez, Aslıhan, Ozturk, Atiye N A, Filiz, 2004. The effect of 
dentin desensitizers on thermal changes in the pulp chamber during 
fabrication of provisional restorations, Journal of oral rehabilitation, 
31(6): p. 579-584.  

3. Gupta, Naveen, Reddy, Upendra N, Vasundhar, Leela P, Ramarao, 
Sita K, Varma, Pratap Kvv, V Vinod, 2013. Effectiveness of 
desensitizing agents in relieving the pre-and postcementation 
sensitivity for full coverage restorations: a clinical evaluation. J 
Contemp Dent Pract, 14(5): p. 858-65. 
4. Shetty, Rohit M, Bhat, Sonia, Mehta, Deepak, Srivatsa, Shetty, Y 
Bharath, 2012. Comparative analysis of postcementation 
hypersensitivity with glass ionomer cement and a resin cement: an in 
vivo study. J Contemp Dent Pract, 13(3): p. 327-331. 
5. Shenoy KK, Anas B, 2017. Post-Cementation Sensitivity in Vital 
Abutments of Fixed Partial Denture: A Review. Sch J App Med Sci, 
5(3D): p. 1009-13. 
6.  Torres, Carlos R G, 2019- Modern Operative Dentistry: Principles 
for Clinical Practice. Springer Nature, 3030317722. 



 ابتسام السلامة  د.    حنجيكصِبا    2021  عام  10العدد   43مجمة جامعة البعث   المجمد 

10 
 

7. Addy, Martin, Pearce, Nicola, 1994. Aetiological, predisposing and 
environmental factors in dentine hypersensitivity, Archives of Oral 
Biology, 39: p. S33-S38. 
8. Marto, Carlos M, Baptista P, Anabela N, Tiago, Pimenta, Miguel A, 
Ana Margarida, Pires, Ana Salomé, Laranjo, Mafalda, Coelho, Ana, 
Donato, Helena, Botelho, Maria F, 2019.  Evaluation of the efficacy of 
dentin hypersensitivity treatments—A systematic review and follow‐up 
analysis. Journal of Oral Rehabilitation, 46(10): p. 952-990. 
9.  Escalante-Otárola, Wilfredo G, Castro-Núñez, Gabriela M,  
Jordão-Basso, Keren C, Fagundes, Guimarães, Bruno M, Palma-
Dibb, Regina G, Kuga, Milton C, 2018. Evaluation of dentin 
desensitization protocols on the dentinal surface and their effects on 
the dentin bond interface. Journal of dentistry, 75: p. 98-104. 
10. Won Kim, Ji, Park, Joo-Cheol, 2017. Dentin hypersensitivity and 
emerging concepts for treatments. Journal of Oral Biosciences, 59(4): 
p. 211-217. 

11. Shiau, Harlan J, 2012. Dentin hypersensitivity. Journal of 
Evidence Based Dental Practice, 12(3): p. 220-228. 
12. Pramod, KAV, Rohit, S, Vinni, TK, Gilsa, KV, Dhanya, KPC, 
2015.  Effect of immediate dentin sealing in prevention of post-
cementation hypersensitivity in full coverage restorations. IOSR J Dent 
Med Sci, 14(5): p. 80-4. 
13. Al-Saud, L. and H. Al-Nahedh, 2012. Occluding effect of Nd: 
YAG laser and different dentin desensitizing agents on human dentinal 
tubules in vitro: a scanning electron microscopy investigation. 
Operative dentistry, 37(4): p. 340-355. 



دراسة مخبرية لقوة ثبات التيجان المعدنية الملصقة بالإسمنت الزجاجي الشاردي بعد تهيئة العاج بمادة 
 مزيلة للحساسية السنية

16 
 

14.  van Loveren, Cor, Schmidlin, Patrick R, Martens, Luc C, 
Amaechi, Bennett T, 2018- Dentin hypersensitivity management. 
Clinical Dentistry Reviewed, 2018. 2(1): p. 6. 
15.  Dijkman, Gabriëlle EHM, Jongebloed, Willem L, de Vries, Joop, 
Ögaard, Björn, Arends, Joop, 1994. Closing of dentinal tubules by 
glutardialdehyde treatment, a scanning electron microscopy study. 
European Journal of Oral Sciences, 102(3): p. 144-150. 
16.  Johnson ،G.H., X. Lepe, and D.J. Bales, 1998. Crown retention 
with use of a 5% glutaraldehyde sealer on prepared dentin. The 
Journal of prosthetic dentistry, 79(6): p. 671-676.  
17. Yim, Nantiya H, Rueggeberg, Frederick A, Caughman, W Frank, 
Gardner, F Michael, Pashley, David H, 2000. Effect of dentin 
desensitizers and cementing agents on retention of full crowns using 
standardized crown preparations. The Journal of prosthetic dentistry, 
83(4): p. 459-465. 
18. Sipahi, Cumhur, Cehreli, Murat, Ozen, Julide, Dalkiz, Mehmet, 
2007. Effects of precementation desensitizing laser treatment and 
conventional desensitizing agents on crown retention, International 
Journal of Prosthodontics, 20(3 .(  

19. Himashilpa. GVR, Y. Ravishankar, Kalluri, M. Harikrishna, P. 
Shameen, Kumar, T. Satyendra, 2019. INFLUENCE OF 
DESENSITIZING AGENTS ON THE RETENTION QUALITY OF 
COMPLETE CAST CROWNS CEMENTED WITH VARIOUS LUTING 

INTERNATIONAL VITRO STUDY. -AN IN –AGENTS 
                     (7).8, JOURNAL  OF SCIENTIFIC RESEARCH

                 



 ابتسام السلامة  د.    حنجيكصِبا    2021  عام  10العدد   43مجمة جامعة البعث   المجمد 

11 
 

20.  ISO, I., 2003. TS 11405: Dental materials—testing of adhesion 
International eneva, Switzerland: to tooth structure. G

         .Organization for Standardization ISO Central Secretariat
                   

21.  Jalandar, Sonune S, Pandharinath, Dange S, Arun, Khalikar, 
Smita, Vaidya, 2012.  Comparison of effect of desensitizing agents on 
the retention of crowns cemented with luting agents: an in vitro study. 
The journal of advanced prosthodontics, 4(3): p. 127. 
22. Chandrasekaran, Arun P, Deepan, Nargunan, Rao, Bharath 
Karikurve, Pai, Swathi, Sonthalia, Abhay, Bettanpalya, Swapna 
Venkatesh, 2014. Evaluation of the effect of desensitizing agents on 
the retention of complete cast crowns: An in vitro study. SRM Journal 
of Research in Dental Sciences, 5(3): p. 174. 
23. Chauhan, M.R. and A.P. Wadkar, 2015. Effect of desensitizers 
on retention of castings cemented to anatomically prepared teeth. 
European Journal of Prosthodontics, 3(1): p. 16.  
24. Madruga, Marina de M, SILVA, Adriana F, ROSA, Wellington L, 
Piva, Evandro, Lund, Rafael G, 2017. Evaluation of dentin 
hypersensitivity treatment with glass ionomer cements: A randomized 
clinical trial. Brazilian oral research, 31. 
25.  Diaz-Arnold, A.M., M.A. Vargas, and D.R. Haselton, 1999. 

The Current status of luting agents for fixed prosthodontics. 
14.                 -(2): p. 13581 , Journal of prosthetic dentistry
     

26.  Findakly, M.B. and H.H. Jasim, 2019.   Influence of preparation 
design on fracture resistance of different monolithic zirconia 



دراسة مخبرية لقوة ثبات التيجان المعدنية الملصقة بالإسمنت الزجاجي الشاردي بعد تهيئة العاج بمادة 
 مزيلة للحساسية السنية

11 
 

crowns :The journal of advanced  A comparative study.
                                          (6): p. 324.11, prosthodontics 

27. Kulkarni, G., 2016.  Comparative Analysis of Tensile Bond 
Strength of the Adhesive Luting Agents for a Nonpercious Alloy 

. Journal of  Metal) to Dentin: An In Vitro Study-(Ceramo
                                484. (4): p.8, International Oral Health

                        
28.  Perdigão, J., 2010.  Dentin bonding—Variables related to the 

  ,Dental Materials .clinical situation and the substrate treatment
26(2): p. e24-e37.                                                        

  
29.  Wolfart, S., J. Linnemann, and M. Kern, 2003. Crown retention 
with use of different sealing systems on prepared dentine. 

 1061.-(11): p. 105330n, Journal of oral rehabilitatio 
30. Ra’fat, I.F.,  2015. In vitro comparaison between the effect of 
glutarldehyde-containing desensitizersand one-step-etching 
adhesiveson dentin permeability in teeth prepared for full – coverage 

-, vol.7 p: 22771International Journal of current researchrestorations. 
22778.                                                                                 

  
31.Chandavarkar, S.M and S.M. Ram, 2015.  A comparative 
evaluation of the effect of dentin desensitizers on the retention of 

(Suppl 6, Contemporary clinical dentistry crownscomplete cast metal 
1): p. S45.           

32.  Pilo, Raphael, Agar-Zoizner, Sharon, Gelbard, Shaul, 
Levartovsky, Shifr 20.18. The retentive strength of laser-sintered 



 ابتسام السلامة  د.    حنجيكصِبا    2021  عام  10العدد   43مجمة جامعة البعث   المجمد 

16 
 

cobalt-chromium-based crowns after pretreatment with a 
desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate. 
International journal of molecular sciences, 19(12). 
33. Browning, William D, Nelson, Stephen K, Cibirka, Roman, Myers, 
Michael L, 2002. Comparison of luting cements for minimally retentive 
crown preparations. Quintessence international, 33(2).  
  



دراسة مخبرية لقوة ثبات التيجان المعدنية الملصقة بالإسمنت الزجاجي الشاردي بعد تهيئة العاج بمادة 
 مزيلة للحساسية السنية

42 
 

 
 


